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Область применения научной разработки

Строительство, вагоно-, судо-, самолетостроение, изделия для различных отраслей техники.
Суть научной разработки 

Полимерные материалы пониженной горючести и повышенной термостабильности.
Стадия разработки
Завершающая стадия НИОКР. Имеются опытные образцы продукции. Получен патент РФ №2270206,№2275388,№2278874,№ 2295551,№ 2298021, №2307848,№2307208,№ 2307208,

№ 2307207, № 23045, 2344215, № 2346095, № 59976, №2362790
Ключевые конкурентные преимущества и потребительская ценность

Снижение расхода ингибиторов горения и повышение огнезащитной эффективности.

Превосходство в 1,5-2 раза  имеющихся на рынке аналогов известных зарубежных компаний, отсутствие мировых аналогов.  

Предлагается создание производства полимеров пониженной горючести  и ингибиторов горения с  объемом 500 т/год с валовой выручкой от продаж 20 млн. руб/год. Сроки реализации проекта 2009-2011 г.г. 

Стоимость проекта: 40 млн. рублей на завершение НИОКР и создание малого инновационного производства. 
Рентабельность проекта 66 %, чистый дисконтированный доход 35,3 млн. руб., период окупаемости 19 мес.
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Рис. 1. Образец пленки ПВС, модифицированной ФБО,после воздействия откр

того пламени
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Рис. 2. Образцы древесины после воздействия открытого пламени 
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через 3 мин
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через 10 мин

Рис. 3  Образование коксовой шапки на поверхности модифицированных образцов древесины под воздействием пламени
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